
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

Научно-исследовательских и проектных работ ООО НПК «Спирит»

2004-2021



Год Наименование работы Регион Тип работы 
Ценный 

компонент

2021
«Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы тяжелосредного сепаратора SSD 

2.4х2.5 на территории обогатительной фабрики СПО «Сарановская шахта Рудная», 
ООО НПО «Пневмаш»

Пермский край, 
п. Сараны

На производстве Cr

2021
«Технологические исследования по извлечению шлихового золота из хвостов 

переработки алмазосодержащих песков винтовыми сепараторами»,
АО «Алмазы Анабара»

Республика Саха 
(Якутия)

Промышленные 
испытания

Au

2021
«Обогатимость кварцевых песков месторождения карьера «оз. Буторлыга»,

ООО «Тюменьнеруд»
Тюменская обл, 

п.Винзили
Лабораторные Стекольные пески

2021
«Поисково-оценочные работы на россыпное золото на техногенном (ранее 

нарушенном) месторождении Юрский в Нерюнгринском районе Республики Саха 
(Якутия) в 2021-2023 годах», ООО «Нирунган»

Республика Саха 
(Якутия), г. 
Нерюнгри

Полевые работы Au

2021 «Шефмонтаж и пуско-наладка винтовых сепараторов СВШ-2-1000», АО «ЮГОК»
Украина, г. 
Кривой Рог

На производстве Fe

2021
«Детальная проработка технологии производства ЖРК из песков Колозера. 

Стадия основные технологические решения», АО «Олкон»
г. Оленегорск, 

Мурманская обл.
Проектные работы, 

На производстве
Fe

2021

«Разработка документации на техническое перевооружение опасного 
производственного объекта «Фабрика обогатительная» Лермонтовский ГОК. 
Опытно-промышленная   установка производительностью 55 тонн в час по 
переработке вольфрамсодержащих хвостов», ООО «Лермонтовский ГОК»

Приморский 
край, с. 

Светлогорье

Проектные работы, 
Лабораторные

W

2020 -2021
«Лабораторные технологические исследования на обогатимость лежалых хвостов 

Солнечной обогатительной фабрики» ОРК, ООО «Северо-Восток»
Хабаровский край, 

п. Горный
Лабораторные Sn, WO3

2021
«Обогащение вольфрамсодержащего материала по технологии винтовой 

сепарации»,
ООО «ТЕХМИ»

г. Москва Лабораторные W



Год Наименование работы Регион Тип работы 
Ценный 

компонент

2020
«Определение коэффициента сквозного извлечения золота из пробы 

конгломератов по технологической схеме ОКВ-100», 
ОсОО «СМК»

Кыргызская 
Республика

Лабораторные Au

2020
«Проведение технологического аудита обогатительной установки на 

месторождении «Мальдяк»,
АО ГДК «Берелех»

Магаданская 
область

На производстве Au

2020
«Технологический аудит обогатительной фабрики», 

ООО «Дарасунский рудник»

Забайкальский 
край, пос. 
Вершино-

Дарасунский

На производстве Au

2020
«Проведение технологических испытаний по обогатимости отвальных продуктов 

обогащения по водно-гравитационной технологии на основе винтовой сепарации»,
ООО «АДК»

Республика Саха 
(Якутия)

Лабораторные Au

2020
«Проведение технологических испытаний по обогатимости фольфрам-содержащих 

песков месторождения Бом-Горхон»,
ООО «РЕНИКС-АЛЬФА»

Московская обл, 
г. Красногорск

Лабораторные WO3

2020
«Определение содержания свободного и «связанного» золота в технологической 

пробе»,
ООО «Олонгро»

Амурская обл, г. 
Зея

Лабораторные Au

2020

Разработка предпроектных материалов. Обогатительная фабрика. Корпус винтовой 
сепарации. Основные технические решения, технико-экономическое 

обоснование»,
АО «Стойленский ГОК»

г. Старый Оскол
Проектные работы,

Лабораторные
Fe



Год Наименование работы Регион Тип работы 
Ценный 

компонент

2020

«Полупромышленные исследования представительной пробы хвостов гравитации», 
«Разработка технологической схемы первичной переработки золотосодержащих 

хвостов гравитации, полученных при переработке руд месторождения «Голец 
Высочайший», «Разработка проекта технического перевооружения ЗИФ-2 ГОКа 

«Высочайший». ОПУ винтовой сепарации производительностью 30т/ч по 
исходному сырью», 
ПАО «Высочайший

г. Бодайбо
Лабораторные, 

Проектные работы,
На производстве

Au

2020
«Исследования на вещественный состав и обогатимость гравитационными 

методами руды «Икабья-Читкандинской площади», ООО «ЗРК»
г. Хабаровск Лабораторные Au, Sn, Cu

2020
Шефмонтаж и пусконаладка обогатительного комплекса винтовой сепарации 

производительностью 2 т/ч по исходным пескам УВС «Гранат 2000»,
ООО «ТЭНГРИ» 

г. Архангельск На производстве Гранаты

2020
«Совершенствование технологии дообогащения шламовых хвостов ДГОК «Шламы-

2», 
АО «ТНК «Казхром»

Республика 
Казахстан, г. 

Хромтау
Лабораторные Cr

2019

«Определение гранулометрической характеристики пробы техногенных песков, 
содержания и крупности свободного золота и оценка эффективности его 

извлечения гравитационным методом обогащения»,
ООО «Нергеопром»

Забайкальский 
край, г. Нерчинск

Лабораторные Au

2019

«Исследования вещественного состава и обогатимости технологической пробы 
целиковых золотосодержащих песков с целью разработки рациональной 

технологии их переработки»,
ООО «Нергеопром»

Забайкальский 
край, г. Нерчинск

Лабораторные Au

2019
«Лабораторные исследования на обогатимость лежалых хвостов ГОКа 

«Высочайший»,
ПАО «Высочайший»

г. Бодайбо Лабораторные
Au

2019
«Исследования на обогатимость и технологическая оценка золотосодержащей руды 

месторождения «Лугиинское»
ООО «ЗРК»

Хабаровский 
край

Лабораторные
Au



Год Наименование работы Регион Тип работы 
Ценный 

компонент

2019
«Предварительное технико-экономическое обоснование (ПТЭО) применения 

технологии гравитационного обогащения на винтовых сепараторах на различных 
продуктах технологической схемы ОФ Стойленского ГОКа»

г. Старый Оскол
Белгородская 

обл.

Испытания на 
производстве

Fe

2019
«Научно-технологическое инженерное сопровождение работы Солнечной 

обогатительной фабрики (СОФ)»
Хабаровский 

край
На производстве Sn, W, Cu

2019
«Научно-технологическое инженерное сопровождение работы опытной 

обогатительной установки на месторождении Правоурмийское»
Хабаровский 

край
На производстве Sn

2018-2019

«Проведение испытаний руд Правоурмийского оловорудного месторождения и 
разработка технологического регламента на проектирование обогатительной 

фабрики Правоурмийского горно-обогатительного комбината с общей 
производительностью 600 тыс.т./год»

Хабаровский 
край

Лабораторные, 
пилотные, регламент

Sn

2018
«Технологические исследования на обогатимость лежалых хвостов Акшатауского

вольфрам-молибденового месторождения и разработка регламента на 
проектирование ОФ производительностью 1 млн.т в год по исходному сырью»

Казахстан, г. 
Темиртау

Лабораторные, 
регламент

W, Mo

2019
Информационный отчет 

«Лабораторные испытания в тестовом режиме на пробе шламов хромового 
производства АО «ЧЭМК»

Челябинская 
область

Лабораторные Cr

2018
«Технологические исследования на пробе шламов из гидроотвалов илов ПУ 

«Обогатительная Фабрика»»
Иркутская обл. г. 

Черемхово
Лабораторные Fe, Ad

2018
«Тестовые опыты по винтовой сепарации продуктов технологической схемы ЗИФ 

Тарынского ГОКа» 

Магаданская обл. 
Оймяконский р-н 

Саха-Якутия
Лабораторные Au



Год Наименование работы Регион Тип работы 
Ценный 

компонент

2018
«Получение железосодержащего концентрата и алюмосиликатного продукта 
(сырья для получения кремния и алюминия) из пробы золошлакового отвала 

Черепетской ГРЭС»

Тульская обл. г. 
Суворов

Лабораторные Fe, Al-Si продукт

2018
«Технологические испытания в тестовом режиме лежалых хвостов месторождения 

«Дашкесанское»»
Азербайджан г. 

Дашкесан 
Лабораторные Fe

2018 «Исследования по изучению вещественного состава золошлаковых отходов ТЭЦ-4 »
Монголия

г. Улан-Батор
Лабораторные

Fe, Al, Au и 
редкоземельные

2018 «Технологические исследования в тестовом режиме золошлаковых отходов ТЭЦ»
Еврейская 

автономная обл. г. 
Биробиджан

Лабораторные
Fe, Al, Au и 

редкоземельные

2018
"Технологические испытания в тестовом режиме на пробе железосодержащего 

продукта месторождения Первоуральское"
г. Первоуральск 

Свердловская обл.
Лабораторные Fe

2018
«Получение чернового гранатсодержащего концентрата по технологии винтовой 

сепарации»
Архангельская 

обл. г. Архангельск
Лабораторные гранаты

2018 «Исследования физических свойств железосодержащего концентрата ТЭЦ-9» 
Иркутская обл. г. 

Иркутск
Лабораторные Fe

2018
«Исследования на золотосодержащих пробах: ЗИФ-2, ЗИФ-3 ГОКа «Высочайший» и 

ЗИФ-5 ГОКа «Угахан»   
Иркутская обл. г. 

Бодайбо
Лабораторные Au

2018
«Технологические исследования на пробе шламов из гидроотвалов илов ПУ 

«Обогатительная Фабрика»»  
Иркутская обл. г. 

Черемхово
Лабораторные Fe, Ad



Год Наименование работы Регион Тип работы 
Ценный 

компонент

2017
Результаты тестовых испытаний технологии винтовой сепарации при обогащении 

железистых кварцитов в условиях ОФ ОАО «Стойленский ГОК»
г. Старый Оскол 

Белгородская обл.
Испытания на 
производстве

Fe

2017-2018
«Технологические исследования на пробах руды Правоурмийского месторождения 

по изучению возможности получения извлечения олова не менее 65% с учетом 
внедрения в технологическую линию флотационной схемы шламового узла»

Хабаровский край лабор. Sn, W

2016-2020
«Исследования по изучению технологических свойств и обогатимости двух проб 

золотосодержащей руды месторождений «Западное» и «Вернинское» 
Иркутская обл.

г. Бодайбо
лабор. Au

2017
Изучение технологических свойств на пробах техногенного комплекса россыпного 

месторождения шлиховой платины «Кондер»
Хабаровский край лабор. Pt, Au

2017
Технологические исследования пробы золотосодержащей руды месторождения 

«Нерунда»

Северобайкальски
й район 

республика 
Бурятия

лабор. Au

2017
Технологические испытания в тестовом режиме лежалых хвостов Нерундинской

золотоизвлекательной фабрики

Северобайкальски
й район 

республика 
Бурятия

лабор. Au

2016-2017
Разработка технологии обогащения двух проб оловосодержащей руды 

Правоурмийского месторождения
Хабаровский край лабор. Sn, W

2016
Технологические испытания по получению оловянного и вольфрамового 

концентратов из пробы лежалых хвостов обогатительной фабрики, 
перерабатывающей руды Правоурмийского месторождения

Хабаровский край лабор. Sn, W

2016
Технологические исследования на пробе кварцевого песка месторождения 

«Хохольское» и «Тамбовское»
Воронежская обл. лабор. SiО2



Год Наименование работы Регион Тип работы 
Ценный 

компонент

2016
Технологическая оценка обогатимости золотосодержащих песков месторождения 

р. Тюхтерек по гравитационной технологии
Хакасия лабор. Au

2015
«Технологические исследования в тестовом режиме хвостов 

золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) рудопроявления Хужир»
Иркутская обл. лабор. Au

2015
«Технологические испытания в тестовом режиме по принципиальной оценке  
обогатимости исходного сырья – конгломератов рудопроявления Хужир по 

гравитационной технологии»                            
Иркутская обл. лабор. Au

2015
Полупромышленные испытания по обогащению золошлаковых отходов ТЭЦ-9 ОАО  

«Иркутскэнерго»
Иркутская обл. полупромышленные Fe

2015
«Технологические испытания по гравитационной технологии с применением 

винтовых аппаратов производства ООО ПК «Спирит» для получения чернового 
оловянного концентрата из пробы руды Правоурмийского «месторождения»                           

Иркутская обл. лабор. Sn

2015
Технологические исследования в тестовом режиме по переработке техногенного 

сырья – никельсодержащие отходы металлургического производства
Челябинская обл. лабор. Ni

2015
Проведение исследований в лабораторных условиях по изучению технологических 

свойств в пробах техногенного комплекса россыпного месторождения шлиховой 
платины «Кондер»

Хабаровский край лабор. Pt, Au

2015 Технологические испытания в тестовом режиме хвостов Комсомольской ЗИФ Кемеровская обл. лабор. Au

2015
«Технологические испытания, по принципиальной оценке, обогатимости двух проб 

золотосодержащей руды Черно-Бирюсинской и Хорминской рудной зоны по 
гравитационной технологии»

Иркутская обл. лабор. Au



Год Наименование работы Регион Тип работы 
Ценный 

компонент

2015 Разработка технологии обогащения текущих и лежалых хвостов ОАО «ГОК Высочайший» Иркутская обл. лабор. Au

2015
Разработка технологии обогащения гематитовой руды месторождения Западный 

Каражал
Казахстан лабор. Fe

2014
Изучение возможности гравитационного дообогащения хромитовых концентратов 
перед металлургическим переделом "Новотроицкий завод хромовых соединений"

Оренбургская обл. лабор. Cr

2014 Разработка технологии обогащения золотосодержащей руды месторождения "Кавказ" Иркутская обл.

лабор.
регламент

проект
Au

2013
Изучение применения винтовых аппаратов для обогащенияугольных шламов 

гидроотвала Касьяновской ОФ "ВостСибУголь"
Иркутская обл. лабор. уголь

2013

Определение принципиальной возможности гравитационного обогащения на винтовых 
аппаратах продуктов горения угля Ново-Иркутской ТЭЦ иТЭЦ-9 ОАО "ИркутскЭнерго" с 
выделением тяжелой фракции – железосодержащего продукта и алюмосиликатного 

продукта (хвосты гравитации)

Иркутская обл лабор.
Fe, 

алюмосиликаты

2013
Технологические исследования в тестовом режиме по технологии винтовой сепарации 

при переработке техногенного сырья − красные шламыБогословского рудника
Свердловская 

область
лабораторные Fe

2013
Изучение возможности включения технологии винтовой сепарации в схему 

обогащения чернового ильменитового концентрата ООО «Олекминский рудник»
Амурская область

лабораторные Ti

2012

Предварительные исследования обогатимости окисленных кварцитов руды 
Михайловского месторождения с использованием технологии винтовой сепарации 

с применением винтовых аппаратов производства ООО «Спирит» на НДУ ОПП ГП 
«Дирекция КГОКОР»

Курская обл.
лабораторно-
укрупненные

Fe



Год Наименование работы Регион Тип работы Ценный компонент

2012
Предварительные исследования обогатимости руды 5-го железистого горизонта Южного 

участка Криворожского железорудного бассейна методом гравитации с применением 
технологии винтовой сепарации в рудной базе КГОКОРа в условиях РИС ОПП ГП «КГОКОР»

Украина лабораторные Fe

2012

Предварительные исследований по изучению возможности получения качественного 
железорудного концентрата из песков техногенного месторождения шахты «Новая», а 
также продуктов обогащения ОПК «Желтые Воды» с применением винтовых аппаратов 

производства ООО «Спирит» на НДУ ОПП ГП «Дирекция КГОКОР»

Украина
лабораторно-
укрупненные

Fe

2010
Лабораторные испытания возможности

применения технологии винтовой сепарации на Оленегорской обогатительной фабрике
Мурманская обл. лабораторные Fe

2009
Проведение опытно-промышленных испытаний гравитационного обогащения магнетит -

содержащих продуктов на Абагурской обогатительной фабрике
Кемеровская обл. опытно- промышленные Fe

2008
Изучение технологических свойств   ильменит содержащей россыпи Нижнеудинского

района Иркутской области»
Иркутская обл. лабораторные Ti

2008
Изучение возможности получения гематитового концентрата из текущих хвостов мокрой 

магнитной сепарации Михайловского ГОКа (параллельно с фирмой Roche)
Курская обл.

полупромышленные
испытания

Fe

2007
Выявление ценных компонентов и изучение обогатимости лежалых хвостов 

хвостохранилища №1 Мундыбашского филиала ОАО «Евразруда»
Кемеровская обл. лабораторные Fe, Au, Ag, Pb

2007
Испытание винтового аппарата новой конструкции для обогащения сырья с высоким 

содержанием тяжелых минералов на концентратах Абагурской фабрики
Кемеровская обл. лабораторные Fe

2006
Изучение возможности применения винтовых аппаратов в схеме обогащения на 

Абагурской и Мундыбашской обогатительных фабриках ОАО «Евразруда»
Кемеровская обл. лабораторные Fe

2006
Изучение возможности получения гематитового концентрата из текущих хвостов мокрой 

магнитной сепарации Михайловского ГОКа
Курская обл.

лабораторные,
полупромышленные

испытания
Fe

2004
Изучение возможности получения железорудного концентрата в различных точках 

технологической схемы на Коршуновском ГОКе с использованием винтового сепаратора
Иркутская обл. лабораторные Fe

2004
Исследования по изучению возможности совершенствования технологической схемы 

Донской обогатительной фабрики №1 с использованием винтовых аппаратов
Казахстан

укрупненные 
лабораторные

Cr




